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MPA Dresden

Akkredit6lt, dllamilag elismert ellen6rz66s hitelesit6 hely (Nyilv. sz6m: 0767)

MPA Dresden GmbH Georg-Schuma nn-Str. 7. D-0Lt87 Dresden

Megbiz6:

Megbiz6s napja:

Megblz6s tdrgya:

Vizsgdlati el6iri is:

Minta leadds:

Vizsgdlati mennyisdg:

K0ls6 megielen6s
DIN 52 002 szerint
Szdrazanyag tartalom:

M6rt 6rt6k:
El6irds:

VizsgSlati jelent6s szdm: 2004-4-t53U03

lktat6si szdm: H/168

Vizsg6lati jelent6s

Bornit-Werk Ascheenborn G mbH

2004.05.10

Bornit S vizsgiilata (old6szeres) .

gyii rtiisi el6ir 6s 2QQ4 m6 rcius

2004.05,11

5 l f6mvdddr

VizsgSlati eredm6nyek

s(r(n foly6, homog6n, fekete

74 ,1%
> 6 5 %

3, Viszkozitds - DIN 52213 - 10 mm iitm616, 25 'C

2.

5. Felhordhat6siig 5'C-on, kdtri inypapiron (500)

El6irAs:
felhordhat6
felhordhat6

6. Lobbandspont zdrt tdgelyben, DIN 52 213-1

Mdrt 6rt6k:
Etot ras:

4. Szlraddsi id6, DIN 53 150
M6rt 6rt6k:
El6ir6s:

Mdrt 6rt6k:
HOrras:

7.

El6irds:

El6irds:

2 5 s
min.  16 s

1,30 h
max. 6 h

s1 ' c
> 2 r " c

vizz6r6
viz dthato16s nem megengedett

nem folyik meg
nem folyhat meg

nem tort meg
nem torhet meg

Viziitereszt6 k6pess6g, 0,2 bar nyomdsniil 8 h utdn

El6ir6s:
8. H6dll6sdg +70 "C-on, AIB DS 835, Abs. 2

9. T6r6spont + 4'C-on, AIB DS 835, Abs,2

Eredmdny
Az bevizsgdlt Bornit 5 a 2004-es gyiirtiisi el6irdsban foglaltaknak megfelel.

10.


